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	Приложение №1

	
	к аттестату аккредитации 

	
	№ BY/112 2.4185

	
	от 20.06.2011

	
	на бланке № ___________
на 2 листах

	
	редакция 03



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» июля 2025 года

	лаборатории неразрушающего контроля деталей и узлов 
Рефрижераторного вагонного депо Молодечно
Транспортного республиканского унитарного предприятия 
«Минское отделение Белорусской железной дороги»




	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование 
характеристики (показатель, 
параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к 
объекту
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила 
отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Либаво-Роменская, 28, 222310, г. Молодечно, Минская область

	1.1
*
	Детали и составные части колесных пар вагонов при ремонте
	 24.10/
 32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия:
-основной металл
	ПР НК В.2(указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)
ТНПА и другая документация

 

	ГОСТ 21105-87
ГОСТ 34509-2019
ПР НК В.2(указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)

	1.2
*
	
	 24.10/
 32.044
	Вихретоковая дефектоскопия:
-основной металл 
	
	СТБ ЕН 1711-2006
ПР НК В.2(указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)

	1.3
*
	
	 24.10/
 32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия:
-основной металл
	
	ГОСТ 12503-75
ПР НК В.2(указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)

	2.1
*
	Детали тележек грузовых вагонов при ремонте
	 24.10/
32.089

	Магнитопорошковая дефектоскопия:
-основной металл 
-сварные соединения
	ПР НК В.3 (указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)
ТИ ЦДРВ-32-002-2008
ТНПА и другая документация

	ГОСТ 21105-87
ГОСТ ISO 17638-2018
ГОСТ 34509-2019
ПР НК В.3 (указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)

	2.3
*
	
	 24.10/
 32.089
	Феррозондовая дефектоскопия:
-основной металл
	РД 32.149-2000
ТИ ЦДРВ-32-002-2008
ТНПА и другая документация

	ГОСТ 21104-75

	3.1
*


	Детали  сцепных устройств, транспортера, тормозного и электрического оборудования и других деталей вагонов при ремонте 
	 24.10/
 32.089
 
	Магнитопорошковая дефектоскопия:
-основной металл
-сварные соединения
	ПР НК В.4 (указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 21105-87
ГОСТ ISO 17638-2018
ГОСТ 34509-2019
ПР НК В.4 (указ. ГО «БелЖД» от 17.01.2014 №06/12)




[bookmark: _Hlk106195566]Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»							       Т.А.Николаева






	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	18.07.2025
дата принятия решения
	    Лист 1 Листов 2




	

	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	18.07.2025
дата принятия решения
	    Лист 2 Листов 2



image1.png




wm.png
NsaRegistrylnfohttps://bsca.by/by/registry-testlab/get-file?id=3729527.04.2026 00:20:05, Ne 37295.2291401




