	
	
	Приложение к аттестату аккредитации 

№ BY/112 02.2.0.0103
от 14 июня 1995 года

на бланке № 0008762
на 1 листе


ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
от 22 октября 2012 года

испытательного центра 
Открытого акционерного общества «Кричевцементношифер»
	Наименование 
объекта или вида испытаний
	Код 
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 

устанавливающих требования к

	
	
	
	показателям 
объекта испытаний
	методам 
испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Листы асбестоцементные с полимерным покрытием 
	
	1.1 Определение прочности сцепления покрытия с основанием
	СТБ 1118-2008

ТНПА, устанавливающие требования
	ГОСТ 28574-90

п.2

	
	
	1.2 Определение водопоглощения при капиллярном подсосе
	
	СТБ 1263-2001

п.8.13

	
	
	1.3 Определение высолообразования  
	
	СТБ 1118-2008

п.7.17

	2 Асбест
	
	2.1 Определение массовой доли фракции более 1,180 мм и менее 0,075 мм
	ТУ 5721-002-00529994-2007

ТНПА, устанавливающие требования
	ТУ 5721-002-00529994-2007

п.4.4


	Руководитель Национального органа 
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