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	                                                                                Приложение №1 
                                                                                                к аттестату аккредитации

                                                                                          № BY/112 02.2.0.4385

	                                                                                               от «26» апреля 2013 года

	                                                                                                на бланке  № __________

	                                                                                                  на 25 листах

	                                                                                                  Редакция  02


	
	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «20» октября  2017  года                                                                           

	
	управления менеджмента качества

Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест №27» 

	№
пун-кта
	Наименование объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Смеси бетонные 
	23.63/

29.144
	Удобоукладываемость (консистенция)
	СТБ 1035-96


	СТБ 1545-2005 п.5

	1.2
	
	23.63/

29.040
	Средняя плотность
	
	СТБ 1545-2005 п.6

	1.3
	
	23.63/

29.128
	Расслаиваемость
	
	СТБ 1545-2005 п.8

	1.4
	
	23.63/

29.061
	Сохраняемость удобоукладываемости во времени
	
	СТБ 1545-2005 п.10

	2.1
	Бетоны конструкционные тяжелые
	23.61/
29.040
	Средняя плотность
	СТБ 1544-2005
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	2.2
	
	23.61/
29.121. 
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012  

	2.3
	
	23.61/
29.121
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	ГОСТ 10180-2012  

	2.4
	
	23.61/
29.060
	Влажность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.2-78

	2.5
	
	23.61/
29.141 
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	2.6
	
	23.61/
29. 141. 
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84  прилож. 4

	2.7
	
	23.61/
29.121
	Морозостойкость ( до F100 без бетонов дорожных и аэродромных покрытий)
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

 п. 6.1

	2.8
	
	23.61/
29. 070
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81 п.2

	1
	          2
	3
	              4
	          5
	               6

	2.9
	Бетоны конструкционные тяжелые
	23.61/
29.095
	Прочность на сжатие, определяемая механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса)
	СТБ 1544-2005
	СТБ 2264-2012 п. 7.9

	3.1
	Смеси растворные и растворы строительные 
	23.64/
29. 144
	Подвижность
	СТБ 
1307-2012
	ГОСТ 5802-86 п.2

	3.2
	
	23.64/
29.040
	Плотность


	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	3.3
	
	23.64/
29.128
	Расслаиваемость
	
	ГОСТ 5802-86 п.4

	3.4
	
	23.64/
29.121
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86 п.6

	4.1
	Грунты
	100.06/
29.040
	Гранулометрический состав (ситовой метод)
	СТБ 
943-2007


	ГОСТ 12536-79 п.2

	4.2
	
	100.06/
35.060
	Влажность 


	
	ГОСТ 5180-84 п.2

	4.3
	
	100.06/
29.144
	Число пластичности
	
	ГОСТ 5180-84 п. 4, п. 5

	5.1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	23.61/
29. 095
	Прочность бетона методом ударного импульса
	ГОСТ 
13015.0-83
	СТБ 2264-2012 п. 7.9

	5.2
	
	 23.61/
29. 061
	Линейные размеры, в т.ч. определяющие положение закладных деталей
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 а), б), в); 

п.1.2.1, п. 1.3.1 а), б)

	5.3
	
	23.61/
29. 061 
	Категория бетонной поверхности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1

п. 1.5.1 а), г);

п. 1.5.2; п. 1.5.3

	5.4
	
	 23.61/29. 061
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	6.1
	Камни бортовые бетонные
	23.61/
29. 115
	Показатели качества поверхностей и внешнего вида
	СТБ 1097-2012
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл.1 

п. 1.5.1 а), г);

п. 1.5.2; п. 1.5.3

	6.2
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 а), б), в)

	6.3
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности профилей лицевых поверхностей
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.1; п. 3.1.2


	1
	           2
	3 
	               4
	             5   
	                6

	6.4
	Камни бортовые бетонные
	23.61/

29.061
	Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней
	СТБ 1097-2012
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 п. 2.2

	6.5
	
	23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1152-99, 

ГОСТ 10180-2012 

	6.6
	
	23.61/

29.121
	Прочность при изгибе
	
	СТБ 1152-99,

ГОСТ 10180-2012 

	6.7
	
	23.61/

29.141
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	7.1
	Плиты бетонные  для тротуаров и дорог
	  23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера 
	СТБ 1071-2007
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 п. 1.1.1 а), б), в)

	7.2
	
	  23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности 
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 п. 3.1.1; п. 3.1.2

	7.3
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от плоскостности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 п. 3.2.2 а)

	7.4
	
	 23.61/

29.121
	Прочность при сжатии
	
	СТБ 1152-99

ГОСТ 10180-2012, п.5.2

	7.5
	
	 23.61/

29.121
	Прочность при изгибе
	
	СТБ 1152-99

ГОСТ 10180-2012

п.5.3


	7.6
	
	  23.61/

29.141
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	7.7
	
	   23.61/

29.070
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81 п.2

	7.8
	
	23.61/

29.115
	Показатели качества поверхностей и внешнего вида
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл.1 

п. 1.5.1 а), г);

п. 1.5.2; п. 1.5.3

	8.1
	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий

	 23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 2172-2011
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2

	8.2
	
	 23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 а)

	8.3
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.2

	8.4
	
	 23.61/

29.061
	Отклонение от плоскостности 
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.2.1 а), б)


	1
	               2
	3
	             4
	           5
	               6

	8.5
	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий

	23.61/

29.061
	Отклонение от равенства диагоналей 
	СТБ 2172-2011
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п.1.1.1 б)

	8.6
	
	 23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	9.1
	Изделия железобетонные для шахт лифтов

	23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 1513-2004
	ГОСТ 10180-2012 

	9.2
	
	 23.61/

29. 080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 

п. 6.1

	9.3
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б) 

	9.4
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.2

	  9.5
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от плоскостности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.2.1 а), б)

	9.6
	
	 23.61/

29.061
	Отклонение от равенства диагоналей
	СТБ 1513-2004
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п.1.1.1 б)

	9.7
	
	  23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	10.1
	Колонны железобетонные для зданий и сооружений 
	   23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 1178-99
	ГОСТ 10180-2012 



	10.2


	
	   23.61/

29. 080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1

	10.3
	
	23.61/
29.141
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78 

ГОСТ 12730.5-84

	10.4
	
	  23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	
	 ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б)

	10.5
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от проектного положения строповочного отверстия, монтажной пет​ли, закладного изделия
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б) 




	1
	             2
	3
	              4
	             5
	             6

	10.6
	Колонны железобетонные для зданий и сооружений
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямоли​нейности
	СТБ 1178-99
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.1, п. 3.1.2

	10.7
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от перпендикулярности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 п. 2.2

	10.8
	
	23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	11.1
	Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов
	23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 1076-97
	ГОСТ 10180-2012 

	11.2
	
	23.61/

29.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1

	11.3
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б)

	11.4
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 п. 3.1.1, п. 3.1.2

	11.5
	
	23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	12.1
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/

29.061
	Отклонение от линейных размеров
	СТБ 1381-2003
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1 а), б), в)

	12.2
	
	25.11/

29.061
	Отклонение от перпендикулярности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 2.2

	12.3
	
	25.11/

29.061
	Отклонение от прямоли​нейности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.1, п. 3.1.2

	12.4
	
	25.11/

29.061
	Отклонение от равенства диагоналей
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п.1.1.1 б)

	13.1
	Перемычки железобетонные


	 23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	 СТБ 1319-2002
	ГОСТ 10180-2012 

	13.2
	
	23.61/

29.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1

	13.3
	
	23.61/

29.141
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84


	1
	         2
	3
	            4
	           5
	                6

	13.4
	Перемычки железобетонные


	 23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	СТБ 1319-2002
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б)

	13.5
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.1, п. 3.1.2

	13.6
	
	23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	14.1
	Сваи железобетонные
	23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 1075-97
	ГОСТ 10180-2012 

	14.2
	
	23.61/

29.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1

	14.3
	
	23.61/

29.141
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-94

	14.4
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б)

	14.5
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.1, п. 3.1.2

	14.6
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от перпендикулярности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 п. 2.2

	14.7
	
	23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	15.1
	Элементы лестниц железобетонные и бетонные
	23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 1169-99
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2

	15.2
	
	23.61/

29.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1

	15.3
	
	23.61/

29.141
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84


	15.4
	
	23.61/

29.070
	Истираемость

	
	ГОСТ 13087-81

	15.5
	
	23.61/

29.061
	Отклонение от линейных размеров
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б)



	1
	2
	3
	                    4
	5
	               6

	15.6
	Элементы лестниц железобетонные и бетонные
	23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейности
	СТБ 1169-99
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.1, п. 3.1.2

	15.7
	
	23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	16.1
	Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений
	23.61/

29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 1383-2003
	ГОСТ 10180-2012 

	16.2
	
	 23.61/

29.061
	Отклонение от линейного размера
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 1.1.1 б)

	16.3
	
	 23.61/

29.061
	Отклонение от прямолинейнос​ти профиля
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.1.1, п. 3.1.2

	16.4
	
	 23.61/

29.061
	Отклонение от плоскостности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 3.2.1 а), б)

	16.5
	
	23.61 /

29.061
	Отклонение от перпендикулярности
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п. 2.2

	16.6
	
	 23.61/

29.061
	Отклонение от равенства диагоналей
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл. 1 

п.1.1.1 б)

	16.7
	
	 23.61/

29.124
	Отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	
	ГОСТ 22904-93

	16.8
	
	 23.61/

29.115
	Показатели качества поверхностей и внешнего вида
	
	ГОСТ 26433.1-89 прилож. 1, табл.1 

п. 1.5.1 а), г);

п. 1.5.2; п. 1.5.3

	17.1
	Детали профильные из  древесины и древесных материалов для    
строительства
	 16.23/

29.060
	Влажность
	СТБ 1074 -2009


	ГОСТ 16588-91 

п.1, п.2


	1
	            2
	3
	                 4
	          5
	             6

	18.1
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
 
	41.00/

29.115
	Опалубочные работы:

Очистка элементов опалубки
	СТБ 1958-2009 п.5.3.1
	СТБ 1958-2009 п.5.3.2

	18.2
	
	41.00/

29.061 
	Соответствие смазки опалубки проектной документации и требованиям ТНПА
	ТКП 

45-5.03-23-2006 п.4.13


	СТБ 1958-2009

 п.5.4



	18.3
	
	41.00/

29.061
	Перепады лицевых поверхностей палубы, в том числе стыковых
	ТКП 

45-5.03-131-2009 п. 4.1.15
	СТБ 1958-2009

 п. 5.6

	18.4
	
	41.00/

29.061
	Зазор в стыковых соединения
	ТКП

45-5.03-131-2009 п. 4.1.15, табл.1, п.1
	СТБ 1958-2009

 п. 5.7



	18.5
	
	41.00/

29.061
	Отклонение внутреннего размера поперечного сечения, участка, блока, секции собранной опалубки
	ТКП 

45-5.03-131-2009 п. 4.1.15 табл.1 п. 6
	СТБ 1958-2009

 п. 5.8



	18.6
	
	41.00/

29.061
	Отклонение длины или пролета собранной опалубки, высоты опалубки
	ТКП 

45-5.03-131-2009 п. 4.1.15, табл.1 п. 7
	СТБ 1958-2009

 п. 5.8



	18.7
	
	41.00/

29.061 
	Отклонение от вертикали плоскости щитов на всю высоту
	ТКП 

45-5.03-131-2009 п. 4.1.15  табл.1 п. 2
	СТБ 1958-2009 

п. 5.9

ГОСТ 26433.2-94   прилож.А, табл.1 п.7

	18.8
	
	41.00/

29.061
	Опалубочные работы:
	ТКП 

45-5.03-131-2009 

п. 4.1.15, табл.1 п. 3
	СТБ 1958-2009 

п. 5.10 

ГОСТ 26433.2-94                 прилож.А, п.6

	
	
	
	Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий, балок на всю длину выверяемой опалубки
	
	

	18.9
	
	41.00/

29.061
	Арматурные работы:
	ТКП 

45-5.03-131-2009 
п. 4.2, табл. 2, п.1
	СТБ 1958-2009 

п. 6.3

	
	
	
	Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями

	
	

	18.10
	
	41.00/

29.061
	Отклонение расстояний между рядами арматуры
	ТКП 

45-5.03-131-2009 
п.4.2, табл. 2, п.2
	СТБ 1958-2009

 п. 6.4


	1
	            2
	3
	                4
	            5
	                6

	18.11
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	41.00/

29.061
	Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации
	ТКП 
45-5.03-131-2009 
п. 4.2.4
	СТБ 1958-2009

п. 6.5

	18.12
	
	 41.00/

29.061
	Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной
	ТКП 
45-5.03-131-2009 п. 4.2, табл. 2, п.3
	СТБ 1958-2009 

п. 6.6

	18.13
	
	41.00/

29.121
	Бетонные работы:
	ТКП 
45-5.03-131-2009 
п. 4.3.24
	СТБ 1958-2009 

п. 7.10

	
	
	
	Прочность бетона
	
	

	18.14
	
	41.00/

29.061
	Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации:
	ТКП 

45-5.03-131-2009 п. 4.9
	СТБ 1958-2009 

п. 8.1

	
	
	
	Внешний вид поверхностей конструкций
	
	

	18.15
	
	41.00/

29.061  
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций
	ТКП

45-5.03-131-2009

 п. 4.9
	СТБ 1958-2009 

п. 8.2

	18.16
	
	41.00/

29.061
	Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка
	ТКП 

45-5.03-131-2009 

п. 4.9, 

табл. 11, п.2
	СТБ 1958-2009 

п. 8.4

	18.17
	
	41.00/

29.061
	Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций
	ТКП 

45-5.03-131-2009 п. 4.9, табл. 11, п.5
	СТБ 1958-2009 

п. 8.8

	19.1
	Заполнение оконных и дверных проёмов 


	43.32/

29.061
	Заполнение оконных проёмов:
	ТКП 

45-3.02-223-2010 п. 8.3.5
	СТБ 1484-2004 

п.6.3

	
	
	
	Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков
	
	

	19.2
	
	43.32/

29.061
	Расстояние между крепёжными элементами для блоков
	ТКП 
45-3.02-223-2010 п. 8.3.9
	СТБ 1476-2004  п. 4.5

	19.3
	
	43.32/

29.061
	Расстояние от внутреннего угла оконного блока до крепёжного элемента
	ТКП 
45-3.02-223-2010 

п. 8.3.9
	ГОСТ 26433.2-94,

прилож. А, табл. А.1, п. 1.1 а)


	1
	             2
	3
	               4
	              5
	             6

	19.4
	Заполнение оконных и дверных проёмов 


	43.32/

29.061
	Величина уклона установки подоконных досок (плит)
	ТКП 

45-3.02-223-2010 

п. 8.6.7
	СТБ 1484-2004

  п.6.7

	19.5
	
	43.32/

29.061
	Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены
	ТКП 

45-3.02-223-2010 

п. 8.6.7
	СТБ 1484-2004 

п. 6.7

	19.6
	
	43.32/

29.061
	Глубина штрабы в откосах
	ТКП 
45-3.02-223-2010 п. 8.6.4
	СТБ 1476-2004 п. 5.4

	19.7
	
	43.32/

29.061
	Величина напуска сливов на фасад
	ТКП 
45-3.02-223-2010 п. 8.5.10
	СТБ 1484-2004  п. 6.8

	19.8
	
	43.32/

29.061
	Величина уклона сливов
	ТКП 
45-3.02-223-2010

п. 8.5.10
	СТБ 1484-2004  

п. 6.8

	19.9
	
	43.32/

29.061
	Заполнение дверных проёмов:
	ТКП 

45-3.02-223-2010 п. 8.3.5
	СТБ 1484-2004

 п.6.3

	
	
	
	Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных  дверных блоков
	
	

	19.10
	
	43.32/

29.061
	Расстояние между крепёжными элементами для блоков
	ТКП 
45-3.02-223-2010 
п. 8.3.9
	СТБ 1476-2004 

п. 4.5

	20.1
	Монтаж деревянных конструкций
	43.91/

29.061
	Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен
	ТКП 

45-5.05-64-2007 п.5.17
	СТБ 1766-2007 

п. 6.25

	20.2
	
	43.91/

29.061
	Монтаж элементов конструкций:

	ТКП 

45-5.05-64-2007 п.5.20

	СТБ 1766-2007 

п. 6.26

	
	
	
	 Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки
	
	

	21.1
	Монтаж каменных и армокаменных конструкций
	41.00/

29.061
	Возведение каменных и армокаменных конструкций:
	ТКП 

45-5.02-82-2010 табл. 2
	СТБ 2087-2010 п. 5.10

	
	
	
	Толщина конструкций
	
	


	1
	              2
	3
	              4
	            5
	                 6

	21.2
	Монтаж каменных и армокаменных конструкций
	41.00/

29.061
	Ширина простенков
	ТКП 
45-5.02-82-2010, табл. 2
	СТБ 2087-2010 п. 5.11

	21.3
	
	41.00/

29.061
	Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки
	ТКП 

45-5.02-82-2010 табл. 2
	СТБ 2087-2010 п. 5.14

	21.4
	
	41.00/

29.061
	Отклонение  от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки
	ТКП 

45-5.02-82-2010, табл. 2
	СТБ 2087-2010 п. 5.15

	21.5
	
	41.00/

29.061
	Внешний вид наружных поверхностей кладки
	ТКП 
45-5.02-82-2010 п.п. 5.1, 5.2, 5.9
	СТБ 2087-2010 п. 5.32


	22.1
	Монтаж легких ограждающих конструкций
	43.29/

29.061
	Отклонение от вертикали плоскости перегородок
	ТКП 

45-5.06-136-2009 

п. 4.2.13, табл. 1
	СТБ 1970-2009 

п. 6.10

	22.2
	
	43.29/

29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки
	ТКП 

45-5.06-136-2009 

п. 4.2.13, табл. 1
	СТБ 1970-2009 

п. 6.11

	22.3
	
	43.29/

29.115
	Внешний вид поверхности
	ТКП 

45-5.06-136-2009 

п. 4.2.3
	СТБ 1970-2009 

п. 6.12

	22.4
	
	43.29/

29.061
	Минимальная величина нахлёста листа обшивки на стойку
	ТКП 

45-5.06-136-2009 

п. 4.2.13, табл. 1
	СТБ 1970-2009 

п. 6.3

	22.5
	
	43.29/

29.061
	Монтаж каркасно-обшивных перегородок:
	
	

	
	
	
	Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва
	ТКП 

45-5.06-136-2009 

п. 4.2.13, табл. 1
	СТБ 1970-2009 

п. 6.8

	22.6
	
	43.29/

29.061
	Отклонение от проектного расстояния между осями стоек
	ТКП 

45-5.06-136-2009 п. 4.2.13, таблица 1

	СТБ 1970-2009 

п. 6.2

	22.7
	
	43.29/

29.061
	Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих к несущим конструкциям

	ТКП

45-5.06-136-2009

п. 4.2.13, табл. 1
	СТБ 1970-2009 

п. 6.4


	1
	2
	3
	                   4
	5
	               6

	23.1
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
	41.00/

29.061
	Монтаж стен подземной части зданий:
	ТКП 
45-5.03-130-2009 

п.5.1, табл. 1, п.4
	СТБ 1959-2009 

п. 4.3

	
	
	
	Отклонение от вертикали плоскости блоков стен
	
	

	23.2
	
	41.00/

29.061
	Отклонение от горизонтали рядов блоков стены
	ТКП  
45-5.03-130-2009 

п.5.1, табл. 1, п.7
	СТБ 1959-2009 

п. 4.5

	23.3
	
	41.00/

29.061
	Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости:
	ТКП 
45-5.03-130-2009 

п.5.2, табл. 2, п.2
	СТБ 1959-2009 

п. 5.3

	
	
	
	Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных
	
	

	23.4
	
	41.00/

29.061
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в
	ТКП 
45-5.03-130-2009 

п.5.2, табл. 2, п.4
	СТБ 1959-2009 

п. 5.5

	23.5
	
	41.00/

29.061
	Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости
	ТКП 
45-5.03-130-2009 

п.5.2, табл. 2, п.6
	СТБ 1959-2009 

п. 5.7

	23.6
	
	41.00/

29.061
	Монтаж ригелей, балок, ферм, плит:
	
	

	
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах
	ТКП 
45-5.03-130-2009 

п.5.3, табл. 3, п.2
	СТБ 1959-2009

п. 6.4

	23.7
	
	41.00/

29.061
	Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве
	ТКП 
45-5.03-130-2009 

п.5.3, табл.3, п.5
	СТБ 1959-2009 

п. 6.7

	23.8
	
	41.00/

29.061
	Монтаж вентиляционных блоков, панелей шахт лифтов, лестничных маршей и площадок:
	ТКП 

45-5.03-130-2009 

п.5.5, табл.5, п.7
	СТБ 1959-2009 

п. 8.8

	
	
	
	Отклонение от вертикали стен шахты лифта
	
	


	1
	           2
	3
	              4
	             5
	             6

	23.9
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	41.00/

29.061
	Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц
	ТКП 45-5.03-130-2009

п.5.5, табл.5, п.9
	СТБ 1959-2009 

п. 8.11

	23.10
	
	41.00/

29.061
	Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета
	ТКП 

45-5.03-130-2009

п.5.5, табл.5, п.12
	СТБ 1959-2009 

п. 8.12

	24.1
	Монтаж стальных конструкций
	43.29/

29.061
	Укрупнительная сборка элементов конструкций:
	ТКП 
45-5.04-41-2006 

п.5.3.1., табл. 5.1
	СТБ 1749-2007  

п. 5.1

	
	
	
	Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций
	
	

	24.2
	
	43.29/

29.119
	Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения:
	ТКП 

45-5.04-41-2006 

п.5.5.10
	СТБ 1749-2007  

п. 7.6

	
	
	
	Плотность стяжки собранного пакета
	
	

	24.3
	
	43.29/

29.119
	Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях:
	ТКП 

45-5.04-41-2006 

п.5.7.5
	СТБ 1749-2007  

п. 9.3

	
	
	
	Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу
	
	

	24.4
	
	43.29/

29.119
	Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах:
	ТКП 

45-5.04-41-2006 

п.5.7.7
	СТБ 1749-2007 

п. 10.3

	
	
	
	Плотность соединяемых элементов конструкций
	
	

	24.5
	
	43.29/

29.061
	Колонны и опоры:
	ТКП

45-5.04-41-2006 

п.5.4.1.13
	СТБ 1749-2007 

п. 12.9

	
	
	
	Соответствие закрепления колонн требованиям проекта
	
	


	1
	           2
	3
	               4
	               5
	            6 

	24.6
	Монтаж стальных конструкций


	43.29/

29.115
	Фермы, ригели, балки и прогоны
	ТКП 

45-5.04-41-2006 

п.5.4.1.13
	СТБ 1749-2007 

п. 12.18

	
	
	
	Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта
	
	

	24.7
	
	43.29/

29.061
	Профилированный настил:
	ТКП 

45-5.04-41-2006 

п.6.1.5, табл. 6.1
	СТБ 1749-2007 

п. 12.35

	
	
	
	Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков
	
	

	24.8
	
	43.29/

29.115
	Соответствие крепления настила требованиям проекта
	ТКП

45-5.04-41-2006 

п.5.4.1.13
	СТБ 1749-2007

 п. 12.37

	24.9
	
	43.29/

29.115
	Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий:
	ТКП 

45-5.04-41-2006 

п.5.4.1.13
	СТБ 1749-2007

п. 13.10

	
	
	
	Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов
	
	

	25.1
	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	43.99/

29.124
	Лакокрасочные покрытия:
	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п.5.5
	СТБ 1684-2006 

п. 6.4

СТБ ГОСТ Р

 51694-2001

	
	
	
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия
	
	

	25.2
	
	43.99/

29.115
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий

	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п.5.6
	СТБ 1684-2006 

п. 6.5



	25.3
	
	43.99/

29.115
	Внешний вид покрытия

	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п. 5.8
	СТБ 1684-2006 

п. 6.9

	25.4
	
	43.99/

29. 115
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой металлической поверхностью

	ТКП 

45-5.09-33-2006

п. 5.7
	СТБ 1684-2006 п.6.11,

ГОСТ 15140-78 

п.2


	1
	               2
	3
	                4
	              5
	                 6

	25.5
	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений


	43.99/

29.124
	Мастичные, шпатлёвочные и наливные полимерные покрытия:
	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п.п. 6.7, 6.8, 6.9
	СТБ 1684-2006 

п. 6.4,

СТБ ГОСТ Р 

51694-2001

	
	
	
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия
	
	

	25.6
	
	43.99/

29.115
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	ТКП 

45-5.09-33-2006 п. 6.10
	СТБ 1684-2006 

п. 6.5



	25.7
	
	43.99/

29.115
	Мастичные, шпатлёвочные и наливные полимерные покрытия:
	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п. 6.13
	СТБ 1684-2006 

п. 6.9

	
	
	
	Внешний вид покрытия
	
	

	25.8
	
	43.99/

29.115
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п. 6.14
	СТБ 1684-2006 п.6.11

	25.9
	
	43.29/

29.124
	Оклеечные покрытия:
	ТКП

45-5.09-33-2006 

п. 8.17
	СТБ 1684-2006

п. 10.11

	
	
	
	Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах
	
	

	25.10
	
	43.99/

29.115
	Внешний вид покрытия


	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п. 8.17
	СТБ 1684-2006

п. 10.12

	25.11
	
	43.99/

29.115
	Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью
	ТКП 

45-5.09-33-2006 

п. 8.17
	СТБ 1684-2006 

п. 10.14

	26.1
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	42.11/

29.119
	Сооружение земляного полотна:
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п. 6.10
	СТБ 1685-2006 

п.5.7

	
	
	
	Степень уплотнения грунта земляного полотна
	
	

	26.2
	
	42.11/

29.061
	Установка бортового камня:
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п. 4.8
	СТБ 1685-2006 

п.7.3

	
	
	
	Прямолинейность установки бортового камня
	
	


	1
	          2
	3
	                 4
	                   5
	              6

	26.3
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	42.11/

29.061
	Соответствие высотных отметок бортового камня
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п. 4.8
	СТБ 1685-2006 

п.7.4

	26.4
	
	42.11/

29.061
	Перепад высот смежных элементов
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п.4.8
	СТБ 1685-2006 

п.7.5

	26.5
	
	42.11/

29.061
	Укладка плит:
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п. 4.9
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.1

	
	
	
	Перепад высот между смежными элементами
	
	

	26.6
	
	42.11/

29.061
	Размер шва между смежными сборными элементами
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п. 4.9
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.2

	26.7
	
	42.11/

29.061
	Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п. 4.9
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.3

	26.8
	
	42.11/

29.061
	Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м)
	ТКП 

45-3.02-7-2005 

п.4.9
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.5

	26.9
	
	42.11/

29.061
	Искривление линий швов между плитами тротуарными
	ТКП

 45-3.02-7-2005 

п.4.9
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.6

	27.1
	Устройство изоляционных покрытий
	43.99/

29.115
	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов:
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 5.12
	СТБ 1846-2008 

п. 7.7

	
	
	
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	
	

	27.2
	
	43.99/

29.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	ТКП 45-5.08-75-2007 п. 5.13
	СТБ 1846-2008 

п. 7.8

	27.3
	
	43.99/

29.061
	Устройство окрасочной гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 6.4
	СТБ 1846-2008  

п. 8.4

	
	
	
	Величина нахлестки армирующего материала
	
	


	1
	          2
	3
	               4
	             5
	             6

	27.4
	Устройство изоляционных покрытий

	43.99/

29.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 6.11
	СТБ 1846-2008 

п. 8.6

	27.5
	
	43.99/

29.115
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием
	ТКП

 45-5.08-75-2007 

п. 6.9
	СТБ 1846-2008 

п. 8.7

	27.6
	
	43.99/

29.124
	Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 7.2
	СТБ 1846-2008 

п. 9.2

	
	
	
	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения
	
	

	27.7
	
	43.99/

29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 7.9
	СТБ 1846-2008 

п.9.6

	27.8
	
	43.99/

29.061
	Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 7.9
	СТБ 1846-2008 

п.9.7

	27.9
	
	43.99/

29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 7.9
	СТБ 1846-2008 

п.9.8

	27.10
	
	43.99/

29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции
	ТКП

 45-5.08-75-2007 

п. 7.10
	СТБ 1846-2008 

п. 9.9

	27.11
	
	43.99/

29.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 7.11
	СТБ 1846-2008

п. 9.10

	27.12
	
	43.99/

29.115
	Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п.п. 9.1, 9.2, 9.3
	СТБ 1846-2008

п. 11.5

	
	
	
	Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА
	
	


	1
	           2
	3
	               4
	               5
	             6

	27.13
	Устройство изоляционных покрытий

	43.99/

29.115
	Сцепление листовых материалов с основанием
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 9.8
	СТБ 1846-2008

п. 11.6

	27.14
	
	43.99/

29.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 9.5
	СТБ 1846-2008

п. 11.10

	27.15
	
	43.99/

29.061
	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов
	
	

	
	
	
	Величина нахлестки плит  тепло- и звукоизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 п. 13.5
	СТБ 1846-2008 

п. 17.4

	27.16
	
	43.99/

29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции
	ТКП

 45-5.08-75-2007 

п. 13.11
	СТБ 1846-2008

п. 17.10

	27.17
	
	43.99/

29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 13.11
	СТБ 1846-2008

п. 17.11

	27.18
	
	43.99/

29.061
	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 13.11
	СТБ 1846-2008

п. 17.12

	
	
	
	Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	
	

	27.19
	
	43.99/

29.115
	Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции
	ТКП 

45-5.08-75-2007 

п. 7.9
	СТБ 1846-2008 

п.9.7

	28.1
	Устройство кровли
	43.91/

29.115
	Устройство рулонных и мастичных кровель 

Устройство кровельных слоёв рулонных и мастичных кровель
	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.5.2, табл.2

п.5.4, табл.4
	СТБ 1992-2009 

п. 6.1.8



	
	
	
	Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли.
	
	


	1
	             2
	3
	              4
	               5
	              6

	28.2
	Устройство кровли
	43.91/

29.115
	Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик
	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.5.7
	СТБ 1992-2009 п. 6.1.9

	28.3
	
	43.91/

29.115
	Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации
	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.5.8
	СТБ 1992-2009 

п. 6.1.16



	28.4
	
	43.91/

29.115
	Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации
	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.п.5.15, 5.16,5.19
	СТБ 1992-2009

п. 6.1.19



	28.5
	
	43.91/

29.115
	Устройство кровель из листовых и штучных материалов

Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов:
	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.5.36


	СТБ 2040-2010

п. 5.2.7



	
	
	
	Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации
	
	


	1
	          2
	3
	               4
	               5
	           6

	28.6
	Устройство кровли


	43.91/

29.115
	Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации

	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.п. 6.16, 8.9
	СТБ 2040-2010

п.п. 5.2.8, 5.2.9



	28.7
	
	43.91/

29.115

	Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток):


	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.6.9


	СТБ 2040-2010 

п. 6.2.2



	
	
	
	Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации

	
	

	28.8
	
	43.91/

29.115


	Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации

	ТКП 

45-5.08-277-2013

п.п. 6.16, 8.9
	СТБ 2040-2010

п. 7.2.7




	1
	           2
	3
	             4
	              5
	              6

	28.9
	Устройство кровли


	43.91/

29.115


	Устройство кровель из листовых и штучных материалов

Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов

	ТКП
 45-5.08-277-2013

п.8.7
	СТБ 2040-2010

п. 8.2.8



	
	
	
	Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации

	
	

	28.10
	
	43.91/

29.115


	Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации

	ТКП 

45-5.08-277-2013

п.п. 6.16, 8.9
	СТБ 2040-2010

п. 8.2.9



	28.11
	
	43.91/

29.115


	Соответствие выполнения молниезащиты и защиты гот статического электричества металлических кровель требованиям ТНПА и проектной документации.

	ТКП 
45-5.08-277-2013

п.п. 8.14
	СТБ 2040-2010

п. 8.2.10




	1
	           2
	3
	              4
	                5
	              6

	29.1
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/

29.115


	Работы по устройству лёгких и тяжёлых штукатурных систем утепления
	ТКП 
45-3.02-114-2009 п. 4.9
	СТБ 2032-2010 п. 7.5



	
	
	
	Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя проектной документации
	
	

	29.2
	
	43.39/

29.115


	Наличие швов между плитами (блоками)

	ТКП 
45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1
	СТБ 2032-2010 п. 7.7

	29.3
	
	43.39/

29.061


	Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков)

	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9, табл. 1
	СТБ 2032-2010 п. 7.8



	29.4
	
	43.39/

29.061


	Толщина армированного и декоративно-защитного слоя
	ТКП 

45-3.02-114-2009 

п. 4.9, табл. 1
	СТБ 2032-2010 п. 8.2



	29.5
	
	43.39/

29.115


	Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации

	СТБ 2032-2010

п. 8.4
	СТБ 2032-2010 п. 8.4

	29.6
	
	43.39/

29.115


	Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий:
	ТКП

45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 2088-2010 п. 7.4

	
	
	
	Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации
	
	

	29.7
	
	43.39/

29.115


	Наличие швов между теплоизоляционными изделиями
	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9, табл. 1
	СТБ 2088-2010 п. 7.6

	29.8
	
	43.39/

29.115


	Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации
	СТБ 2088-2010

п. 8.2.2
	СТБ 2088-2010 п. 8.2


	1
	2
	3
	               4
	5
	             6

	29.9
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/

29.061


	Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий:
	ТКП 
45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1
	СТБ 2088-2010 п. 8.3

	
	
	
	Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности
	
	

	29.10
	
	43.39/

29.061


	Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий

	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 2088-2010 п. 8.7

	29.11
	
	43.39/

29.115


	Работы по устройству вентилируемых систем утепления:
	ТКП 
45-3.02-114-2009 п. 4.9
	СТБ 2034-2010 п. 7.3

	
	
	
	Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту
	
	

	29.12
	
	43.39/

29.061


	Работы по устройству вентилируемых систем утепления:
	ТКП
45-3.02-114-2009 

п. 4.9, табл. 1
	СТБ 2034-2010 п. 7.6

	
	
	
	Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности

	
	

	29.13
	
	43.39/

29.115


	Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации

	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 2034-2010 п. 7.7

	29.14
	
	43.39/

29.115


	Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации

	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 2034-2010 п. 8.1


	1
	          2
	3
	              4
	              5
	                 6

	29.15
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/

29.061


	Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности
	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 2034-2010 п. 8.2

	29.16
	
	43.39/

29.061


	Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности
	ТКП 

45-3.02-114-2009

 п. 4.9
	СТБ 2034-2010 

п. 8.3

	29.17
	
	43.39/

29.061


	Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности
	ТКП 

45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 2034-2010 

п. 8.4

	29.18
	
	43.39/

29.061


	Работы по устройству вентилируемых систем утепления:
	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 2034-2010 

п. 8.8

	
	
	
	Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах
	
	

	29.19
	
	43.39/

29.115


	Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации 
	ТКП 
45-3.02-114-2009 

п. 4.9
	СТБ 1685-2006 

п. 8.2.5

	30.1
	Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений
	41.00/

29.061


	Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов
	СТБ 1164.1-2009 п. 6.4
	СТБ 1164.1-2009

 п. 6.4

	
	
	
	Глубина заложения фундаментов
	
	

	31.1
	Основания и фундаменты зданий и сооружений
	41.00/

29.040


	Плотность методом «режущего кольца»
	СТБ 2176-2011

п. 4.4
	СТБ 2176-2011 п.6.5

ГОСТ 5180-84  п.6

	31.2
	
	41.00/

29.060


	Максимальная плотность скелета грунта, оптимальная влажность грунта

	СТБ 2176-2011

п. 4.4
	ГОСТ 22733-02

	31.3
	
	41.00/

29.119


	Плотность грунтов методом динамического зондирования

	ТКП 
45-5.01-254-2011 

п. 10. табл. 10.1
	СТБ 2176-2011 п.6.5




	1
	          2
	 3
	               4
	             5
	              6

	32.1
	Автомобильные дороги
	42.11/

29.119


	Плотность грунтов методом динамического зондирования
	ТКП  
45-3.03-19-2006 табл. 20
	СТБ 2176-2011 п.6.5



	33.1
	Определение параметров микроклимата в помещении
	100.11/29.065


	Температура воздуха


	ГОСТ 30494-96 
	ГОСТ 30494-96

	33.2
	
	100.11/29.060
	Относительная влажность воздуха
	ГОСТ 30494-96 
	ГОСТ 30494-96


Руководитель  органа по аккредитации 
Республики Беларусь –  директор 
Государственного  предприятия «БГЦА»                                             Т.А.Николаева 
                                                              
	_________________________  
  подпись ведущего  эксперта 

по аккредитации
	20.10.2017
дата  принятия решения
	                  Лист 1 Листов  25


	_________________________  
  подпись ведущего  эксперта 

  по аккредитации
	20.10.2017
дата  принятия решения
	                    Лист 22 Листов 25
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