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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 28 июля 2023 года

	лаборатории неразрушающего контроля 


Витебского коммунального производственного унитарного предприятия котельных и тепловых сетей «ВПКиТС»
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Код
	Наименование 

характеристики 

(показатель, 

параметры)
	Обозначение 

документа, 

устанавливающего требования 

к объекту
	Обозначение 

документа, 

устанавливающего 

метод 

исследований 

(испытаний) и 

измерений, 

в том числе правила 

отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Титова, 121а, 210021, г. Витебск, Витебская область

	1.1
***
	Оборудование, работающее под избыточным давлением
	24.10/

32.115
	Оптический метод, 

(визуальный метод,

визуально-

измерительный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 8713-79

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 23055-78

СП 4.02.01-2020

СП 4.03.01-2020

СТБ ISO 6520-1-2009

СТБ ISO 5817-2019

ТКП 050-2007

ТКП 051-2007

ТКП 052-2007

ТКП 053-2007

ТКП 054-2007

СП 1.04.04-2023

ТКП 45-5.04-121-2009

ТКП 45-3.05-167-2009

Утв. Постановление МЧС РБ 27.12.2022 №84.
Утв. Постановление МЧС РБ 01.02.2021 №5.

Утв. Постановление МЧС РБ 05.12.2022г. №66.
Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21.

ТНПА, проектная, 

эксплуатационная документация на объект испытаний
	СТБ 1133-98

СТБ ЕН 970-2003

ГОСТ 23479-79

ГОСТ 3242-79

	1.2
***
	
	24.10/

32.123
	Радиационный метод:

- сварные соединения
	
	СТБ 1428-2003



	1.3
***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия 
(эхо-метод):
- сварные соединения
	
	ГОСТ 14782-86


	1.4
***
	
	24.10/

32.103
	Контроль проникающими веществами, (капиллярная (цветная) дефектоскопия):
- сварные соединения

- основной металл
	
	СТБ 1172-99

	1.5
***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод):

- основной металл 
	
	ГОСТ EN 14127-2015

	2.1

***
	Оборудование газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы


	24.10/

32.115
	Оптический метод, 

(визуальный метод,

визуально-

измерительный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 8713-79

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 23055-78

СП 4.02.01-2020

СП 4.03.01-2020

СТБ ISO 6520-1-2009

СТБ ISO 5817-2019

ТКП 050-2007

ТКП 051-2007

ТКП 052-2007

ТКП 053-2007

ТКП 054-2007

СП 1.04.04-2023

ТКП 45-5.04-121-2009

ТКП 45-3.05-167-2009

Утв. Постановление МЧС РБ 27.12.2022 №84.
Утв. Постановление МЧС РБ 01.02.2021 №5.

Утв. Постановление МЧС РБ 05.12.2022г. №66.
Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21.

ТНПА, проектная, 

эксплуатационная документация на объект испытаний

	СТБ 1133-98

СТБ ЕН 970-2003

ГОСТ 23479-79

ГОСТ 3242-79

	2.2

***
	
	24.10/

32.123
	Радиационный метод:

- сварные соединения
	
	СТБ 1428-2003



	2.3

***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия 

(эхо-метод):
- сварные соединения
	
	ГОСТ 14782-86


	2.4

***
	
	24.10/

32.103
	Контроль проникающими веществами, (капиллярная (цветная) дефектоскопия):
- сварные соединения

- основной металл
	
	СТБ 1172-99

	2.5

***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод):

- основной металл 
	
	ГОСТ EN 14127-2015



	3.1

***
	Технологические трубопроводы
	24.10/

32.115
	Оптический метод, 

(визуальный метод,

визуально-

измерительный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 8713-79

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 23055-78

СП 4.02.01-2020

СП 4.03.01-2020

СТБ ISO 6520-1-2009

СТБ ISO 5817-2019

ТКП 050-2007

ТКП 051-2007

ТКП 052-2007

ТКП 053-2007

ТКП 054-2007

СП 1.04.04-2023

ТКП 45-5.04-121-2009

ТКП 45-3.05-167-2009

Утв. Постановление МЧС РБ 27.12.2022 №84.
Утв. Постановление МЧС РБ 01.02.2021 №5.

Утв. Постановление МЧС РБ 05.12.2022г. №66.
Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21.

ТНПА, проектная, 

эксплуатационная документация на объект испытаний

	СТБ 1133-98

СТБ ЕН 970-2003

ГОСТ 23479-79

ГОСТ 3242-79

	3.2

***
	
	24.10/

32.123
	Радиационный метод:

- сварные соединения
	
	СТБ 1428-2003



	3.3

***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия 

(эхо-метод):
- сварные соединения
	
	ГОСТ 14782-86


	3.4

***
	
	24.10/

32.103
	Контроль проникающими веществами, (капиллярная (цветная) дефектоскопия):
- сварные соединения

- основной металл
	
	СТБ 1172-99

	3.5

***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод):

- основной металл 
	
	ГОСТ EN 14127-2015



	4.1

***
	Металлоконструкции стальные
	24.10/

32.115
	Оптический метод, 

(визуальный метод,

визуально-

измерительный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 8713-79

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 23055-78

СП 4.02.01-2020

СП 4.03.01-2020

СТБ ISO 6520-1-2009

СТБ ISO 5817-2019

ТКП 050-2007

ТКП 051-2007

ТКП 052-2007

ТКП 053-2007

ТКП 054-2007

СП 1.04.04-2023

ТКП 45-5.04-121-2009

ТКП 45-3.05-167-2009

Утв. Постановление МЧС РБ 27.12.2022 №84.
Утв. Постановление МЧС РБ 01.02.2021 №5.

Утв. Постановление МЧС РБ 05.12.2022г. №66.
Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21.

ТНПА, проектная, 

эксплуатационная документация на объект испытаний

	СТБ 1133-98

СТБ ЕН 970-2003

ГОСТ 23479-79

ГОСТ 3242-79

	4.2

***
	
	24.10/

32.123
	Радиационный метод:

- сварные соединения
	
	СТБ 1428-2003



	4.3

***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия 

(эхо-метод):
- сварные соединения
	
	ГОСТ 14782-86


	4.4

***
	
	24.10/

32.103
	Контроль проникающими веществами, (капиллярная (цветная) дефектоскопия):
- сварные соединения

- основной металл
	
	СТБ 1172-99

	4.5

***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод):

- основной металл 
	
	ГОСТ EN 14127-2015



	5.1

***
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/

32.115
	Оптический метод, 

(визуальный метод,

визуально-

измерительный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 8713-79

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 23055-78

СП 4.02.01-2020

СП 4.03.01-2020

СТБ ISO 6520-1-2009

СТБ ISO 5817-2019

ТКП 050-2007

ТКП 051-2007

ТКП 052-2007

ТКП 053-2007

ТКП 054-2007

СП 1.04.04-2023

ТКП 45-5.04-121-2009

ТКП 45-3.05-167-2009

Утв. Постановление МЧС РБ 27.12.2022 №84.
Утв. Постановление МЧС РБ 01.02.2021 №5.

Утв. Постановление МЧС РБ 05.12.2022г. №66.
Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21.

ТНПА, проектная, 

эксплуатационная документация на объект испытаний
	СТБ 1133-98

СТБ ЕН 970-2003

ГОСТ 23479-79

ГОСТ 3242-79

	5.2

***
	
	24.10/

32.123
	Радиационный метод:

- сварные соединения
	
	СТБ 1428-2003



	5.3

***
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия 

(эхо-метод):
- сварные соединения
	
	ГОСТ 14782-86

	5.4

***
	
	24.10/

32.103
	Контроль проникающими веществами, (капиллярная (цветная) дефектоскопия):
- сварные соединения

- основной металл

	
	СТБ 1172-99

	5.5

***
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/

32.030
	Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод):

- основной металл 
	ГОСТ 8713-79

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 23055-78

СП 4.02.01-2020

СП 4.03.01-2020

СТБ ISO 6520-1-2009

СТБ ISO 5817-2019

ТКП 050-2007

ТКП 051-2007

ТКП 052-2007

ТКП 053-2007

ТКП 054-2007

СП 1.04.04-2023

ТКП 45-5.04-121-2009

ТКП 45-3.05-167-2009

Утв. Постановление МЧС РБ 27.12.2022 №84.
Утв. Постановление МЧС РБ 01.02.2021 №5.

Утв. Постановление МЧС РБ 05.12.2022г. №66.
Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21.

ТНПА, проектная, 

эксплуатационная документация на объект испытаний
	ГОСТ EN 14127-2015




Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 

по аккредитации 

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»                                  


Е.В. Бережных
	          _________________________ 

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	28.07.2023

дата принятия решения
	Лист 1 Листов 3


	           _________________________ 

      подпись ведущего эксперта по аккредитации
	28.07.2023

         дата принятия решения
	Лист 3 Листов 3
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