
	[image: ]
	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»




	[image: ]
	Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4724



	
	Приложение №1
	

	
	к аттестату аккредитации 
	

	
	№ BY/112  2.4724
	

	
	от 27.11.2025
	

	
	на бланке № ____
	

	
	на 2 листах
	

	
	редакция 01
	


	
 ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 ноября 2025 года
отдела (экспертизы грузоподъемных машин) 1371 инженерной базы
войсковой части 52242

	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	222320, Минская область, Молодечненский район, д. Красное, ул. 1 Мая    

	1.1*
	Грузоподъемные краны
	24.10/ 32.115
	Оптический метод(внешний осмотр и измерения, визуальный метод):
- сварные соединения
	ГОСТ 5264-80
ГОСТ 7890-93
ГОСТ 22045-89
ГОСТ 22827-2020
ГОСТ 27584-88
ГОСТ 30242-97
ГОСТ 34680-2020
ГОСТ 34687-2020
СТБ ISO 6520-1-2009
ГОСТ ISO 5817-2019
Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении грузоподъемных кранов, имеющих специфику военного применения, утв. Постановлением МО Республики Беларусь от 24.12.2019 № 26 . Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, разделы 9, 14, утв. Приказом МЧС  Республики Беларусь от 30.12.2005 № 145
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 23479-79
СТБ 1133-98
СТБ ЕН 970-2003

	
	
	
	- основной металл
	
	ГОСТ 23479-79

	1.2*
	
	24.10/ 32.103
	Капиллярный (цветной) метод:
- сварные соединения
	
	СТБ 1172-99

	
	
	
	- основной металл
	
	СТБ 1172-99



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.3*
	Грузоподъемные краны
	24.10/ 32.030
	Ультразвуковая 
толщинометрия:
- основной металл
	ГОСТ 5264-80
ГОСТ 7890-93
ГОСТ 22045-89
ГОСТ 22827-2020
ГОСТ 27584-88
ГОСТ 30242-97
ГОСТ 34680-2020
ГОСТ 34687-2020
СТБ ISO 6520-1-2009
ГОСТ ISO 5817-2019
Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении грузоподъемных кранов, имеющих специфику военного применения, утв. Постановлением  МО  Республики Беларусь от 24.12.2019 № 26. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, разделы 9, 14, утв. Приказом МЧС  Республики Беларусь от 30.12.2005 № 145
ТНПА и другая документация
	ГОСT EN 14127-2015,метод 1



Примечание: 
 * – деятельность осуществляется непосредственно в   отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в   отделе и за его пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами   отдела. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	31.10.2025
дата принятия решения
	Лист 1Листов 2



	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	31.10.2025
дата принятия решения
	Лист 2 Листов 2
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