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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 04 октября 2013 года
(новая редакция)

Испытательной лаборатории 
Общества с ограниченной ответственностью «Эль-Бетон»
	Наименование
объекта или вида испытаний
	Код
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	показателям
объекта испытаний
	методам
испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Бетоны:

- конструкционные тяжелые
- легкие
	
	Прочность на сжатие
	СТБ 1544-2005 

СТБ 2221-2011
СТБ 1187-99
НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10180-90



	2 Смеси растворные и растворы строительные
	
	Прочность на сжатие
	СТБ 1307-2012  НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1307-2012 

п.7.8 

ГОСТ 5802-86 п.6


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 
предприятия «БГЦА»
	
	         Т.А. Николаева


